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CARA PENELITIAN

A. Bagan Alir Proses Penelitian Campuran Split Mastic Asphalt + Gilsonite

Pemeriksaan Agregat : Pemeriksaa Aspal :
» Tingkat Keausan Penetrasi
= Kelekatanterhadapaspal Titik Lembek, Titik Nyala, Berat jenis
» Penyerapan agregat terhadap air Kehilangan berat, Daktilitas
= Berat jenis agregat Kelarutan dalam CCl4 ‘
* Sand equivalent Penetrasi setelah kehilangan berat

Kadar Aspal
45%;5%;55% ;6% ,6,5%

Kadar Aspal Optimum

Kadar Gilsonite terhadap kadar aspal Optimum
5%:;75%;10%;12,5%

Gambar 5.1. Bagan Alir Proses Penelitian Campuran Split Mastic Asphalt +

Gilsonite

Cara Penelitian

» Flow

= VITM
= VFWA
= Marsha

Analisa Hasil
= Stabilitas

11 Quotien
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